
П А С П О Р Т

О качестве нерудных строительных материалов
ОАО «СК «ТАТФЛОТ»

Грузополучатель 

Пункт погрузки _ 

Средство погрузки

Наименование материала ОПГС

Количество материала, тонн_____________________________________

Наименование судна_____________________________________________

Марка по дробимости 1000 ; И-1_________________________________

Марка морозостойкости F-100____________________________________

Зерновой состав материала, по массе:

-  модуль крупности песка (ОПГС) 3,15_____________________

- зерен , превышающих размерЗ мм_______ 67,8_________________

- зерен песчаных фракций размером до Змм 32,2____________

- содержание пылевидных, глинистых частиц 0,7______________

- в том числе, глины в комках 0,2_____________________________

- содержание органических примесей в норме___________________

Количество крупных фракций превышающих наибольший размер

(по массе) _______________________________________________________

Радиационно-гигиеническая оценка Аэфф-37 бк/кг_________

Заключение: обогащенная песчано-гравийная смесь_____________
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