
П А С П О Р Т

о качестве нерудно-строительных материалов

ОАО СК «Татфлот»

Грузополучатель _________________________________________________

Пункт погрузки __________________________________________________

Средство погрузки_________________________________________________

Пункт выгрузки ___________________________________________________

Наименование материала Несортированная ПГС______________________

Количество материала, тонн_________________________________________

Номер накладной___________________________________________________

Марка по дробимости 1000 ; И-1______________________________________

Марка морозостойкости F-100_______________________________________

Зерновой состав материала, по массе:

- модуль крупности песка (ПГС)______ 2,03___________________________

- зерен песчаных фракций размером до 5 мм 26,90______________

- содержание пылевидных, глинистых частиц 1,00_________________

- в том числе, глины в комках 0,1___________________________________

- содержание органических примесей в норме________________________

Количество крупных фракций превышающих наибольший размер

(по массе)_________________________________________________________

Радиационно-гигиеническая оценка Аэфф 37_________________бк/кг

Заключение: несортированная песчано — гравийная смесь_____________

соответсг ям ТУ 5711-003-76310000-2009

Представите: 

Дата заполне


